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２.１ 業務概要 

 



１． 業務名 

会津若松市斎場ダイオキシン類等調査業務委託 

 

 

２． 業務内容 

２．１ アスベスト（石綿）含有調査 

(1) 調査対象箇所等 

採取場所及び試料名を以下に示す。 

 

採取場所及び試料名 

No 採取場所 試料名 

1 現斎場火葬炉・事務室棟 外壁アクリル系弾性タイル吹付材 

2 現斎場火葬炉・事務室棟 軒天アクリル系弾性タイル吹付材 

3 現斎場火葬炉・事務室棟 事務室側便所内壁アクリル系弾性タイル吹付仕上材 

4 現斎場火葬炉・事務室棟 エントランスホール天井岩綿吸音板仕上材 

5 現斎場火葬炉・事務室棟 便所前室天井岩綿吸音板仕上材 

6 現斎場火葬炉・事務室棟 湯沸室（便所前室側）天井岩綿吸音板仕上材 

7 現斎場火葬炉・事務室棟 事務室側便所石綿ケイカル板仕上材 

8 現斎場待合室棟① 外壁吹付仕上材 

9 現斎場待合室棟② 外壁吹付仕上材 

10 現斎場待合室棟② 湯沸室大津壁 

11 現斎場安置室棟 外壁吹付仕上材 

 

(2) 試料採取 

  試料採取は令和 8年 6 月 24 日に実施した。 

 

(3) 分析方法 

分析方法は「JIS A 1481-1 建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に従い、対象

とする 6項目の定性分析を行った。 

 

 

３．分析結果 

   アスベスト（石綿）の結果一覧を以下に示す。 

 

  



試料名 採取日

採取場所 採取時刻 クリソタイル アモサイト クロシドライト トレモライト アクチノライト アンソフィライト 層 外観色 層割合
アスベスト

種類
アスベスト
推定含有率

1 茶 10% - -

2 白 30% - -

4 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 30% - -

- - - - -

1 茶 10% - -

2 白 20% - -

4 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 60% - -

- - - - -

1 乳白色 10% - -

2 白 10% - -

4 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 70% - -

- - - - -

1 乳白色 10% - -

2 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 40% - -

4 白 40% - -

5 茶 5% - -

1 乳白色 5% - -

2 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 95% - -

- - - - -

- - - - -

1 乳白色 10% - -

2 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 40% - -

4 白 40% - -

5 茶 5% - -

分 析 結 果 一 覧(1/2)

№
JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法) 層別推定含有率

001

外壁アクリル系
弾性タイル吹付材

2026/6/24

不検出 不検出 不検出 - -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

002

軒天アクリル系
弾性タイル吹付材

2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 3 灰 30%

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

003

事務室側便所内壁アクリル系
弾性タイル吹付仕上材

2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 3 灰 10%

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

004

エントランスホール天井
岩綿吸音板仕上材

2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 3 灰 10%

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

005

便所前室天井岩綿吸音板仕上材 2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 3 茶 5%

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

006

湯沸室(便所前室側)
天井岩綿吸音板仕上材

2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 - - -

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

不検出 不検出 不検出 3 茶 5%



試料名 採取日

採取場所 採取時刻 クリソタイル アモサイト クロシドライト トレモライト アクチノライト アンソフィライト 層 外観色 層割合
アスベスト

種類
アスベスト
推定含有率

1 乳白色 5% - -

2 白 95% ｸﾘｿﾀｲﾙ 5～50%

- - - - -

- - - - -

1 乳白色 100% - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1 茶 20% - -

2 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 80% - -

- - - - -

- - - - -

1 ﾍﾞｰｼﾞｭ 50% - -

2 乳白色 40% - -

- - - - -

- - - - -

1 ﾍﾞｰｼﾞｭ 50% - -

2 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 50% - -

- - - - -

- - - - -

分 析 結 果 一 覧(2/2)

№
JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法) 層別推定含有率

007

事務室側便所
石綿ケイカル板仕上材

2026/6/24

検出 不検出 不検出 - -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場火葬炉・事務室棟

-

008

外壁吹付仕上材 2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 - - -

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場待合室棟①

-

009

外壁吹付仕上材 2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 - - -

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場待合室棟②

-

010

湯沸室大津壁 2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 - - -

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場待合室棟②

-

011

外壁吹付仕上材 2026/6/24

不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 3 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 10%

- -
会津若松市門田町大字黒岩地内
現斎場安置室棟

-

不検出 不検出 不検出 - - -



 

 

 

 

 

 

 

２.２ 分析結果（証明書） 

  















































 

 

 

 

 

 

 

２.３ 試料採取箇所の図面 

  







 

 

 

 

 

 

 

２.４ 状況写真 

  



 

 

 

 

 

 

 

試料採取状況 

  

























 

 

 

 

 

 

 

分析状況 




